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Production et caractérisation des granulats recyclés
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m2.5.2. Caractéristiques

De par sa composition, les performances d’un granulat recyclé sont la combinai-
son de celles du granulat naturel d’origine et de la matrice cimentaire adhérée. En
fonction de sa proportion et de ses propriétés, cette derniére module les résultats
des essais réalisés sur les granulats recyclés.

La caractéristique d’absorption d’eau est fortement influencée par la quantité
de pate cimentaire présente et ce sont donc les sables recyclés, pour lesquels la
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